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ZAVERECNY PROTOKOL
S ¢ —12/2011

Nizev vyrobku: BiZuterie kovova — povrchova uprava
stiibro lesklé + clear, zlato lesklé, ruthenium, stara méd’, stara mosaz.
staré stibro, zinek + &erny chromat, rhodium, zlato, paladium

CZ-CPA 32.13 Bizuterie

Zadatel: Galvanotechna druzstvo
Zapadni 2, 466 06 Jablonec nad Nisou

Dodavatel: Galvanotechna druZstvo
Zapadni 2, 466 06 Jablonec nad Nisou

Vyhotoveni: 4 Podet stranek: 4
Pocet priloh: 0

Doporucena kontrola: 30.06.2014
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1 PODKLADY PRO VYPRACOVANI ZAVERECNEHO PROTOKOLU

. Zadost &.2011/6/012 ze dne 30.05.2011
. Doklad o odbéru vzorka &. 2011/6/012 ze dne 30.05.2011
. Protokol o akreditované zkousce CHL &.133/2011 ze dne 10.06.2011

2 NORMATIVNE TECHNICKE DOKUMENTY

Zakon&.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pipraveich a o zméné nékterych
zakonu v platném znéni
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v platném znéni
CSN EN 1811+A1:2008 Stanoveni niklu uvolnéného z vyrobki pfichazejicich do pfimého
a dlouhodobého styku s pokozkou. Referenéni zkuSebni metoda
CSN EN 12472+A1:2009 Metoda simulace opotebeni a koroze pro detekei uvolnéného niklu
2z piedmétl potaZenych ochrannym povlakem.
SOP 64 Uvoliiovani niklu z povrchu pfedméti pfichazejicich do kontaktu s pokozkou
piipadné tkéni
b/ SN EN 1811+A1 Stanoveni niklu uvoln&ného z vyrobku piichéazejicich do pfimého
a dlouhodobého styku s pokozkou. Referen¢ni zkuSebni metoda
¢/ EN 12472 +A1 Metoda simulace opotfebeni a koroze pro detekei uvolnéného niklu
z predmétii potaZzenych ochrannym povlakem

3 UDAJE O ZKUSEBNICH VZORCICH
Pro zkousky byly pouzity nasledujici vyrobky

interni popis vyrobku Mnozstvi
oznaceni

e
w

Bizuterie kovové s povrchovou tpravou

1/1-5 Stiibro lesklé + Clear 31821 b)
2/1-5 Zlato lesklé bez niklu 35030 5
3/1-5 Ruthenium 34050 5
4/1-3 Stara med’ 39400 3

5/1 Stara mosaz 39600 1
6/1-3 Staré stiibro 31900 3

7/1 Zinek + ¢erny chromat 30202 Cca 100
8/1-6 Rhodium 32001 6
9/1-6 Zlato 006 35006 6
10/1-6 | Paladium 34002 < Mraes
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Uvedené vyrobky byly zkouseny jako zéstupci bizuterie kovové-povrchové yipgavy iAabulkd.
Vyrobce: Galvanotechna druzstvo, Zapadni 2, 466 06 Jablonec nad Nisou \% s
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4 MISTO PROVEDENI ZKOUSEK

Zkougky byly provedeny v akreditované zkuSebni laboratofi &. 1027, SklaFsky ustav Hradec
Kralové s.r.o., Skroupova 957.

5 VYSLEDKY A VYHODNOCENI ZKOUSEK

5.1 Stanoveni uvoliiovani niklu - vyrobky uréené k pfimému a dlouhodobému styku
s pokozkou

U vzorkii uvedenych vtabulce & 1 bylo stanoveno mnoZstvi uvolnéného niklu dle
SN EN 1811+A1:2008 po provedené simulaci opotiebeni a koroze dle EN 12472+A1 2009.

Vysledky jsou uvedeny v tabulce €.1.
Tabulka ¢.1 Vysledky zkousek dle EN 12472+A1 2009 a CSN EN 1811+A1:2008

Interni Objem zku3ebni Plocha vzorku Upravena hodnota pro mnozstvi
oznaceni kapaliny V [ml] S fem 7] uvolnéného niklu [pg/cm */tyden]
11 65 16,0 <05
2/1 65 16,0 <0.5
31 65 4,0 <05
4/1 65 10,5 < 0.5
5/1 65 95,0 <0,5
6/1 65 10,5 <0,5
7/1 30 31,0 <0,5
8/1 30 4.2 <0,5
9/1 30 4,0 <0,5
10/1 30 3,0 <0.5
Migraéni limit Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 priloha XVII
0,5 [p.o/cm /tyden]

7 uvedenych vysledki vyplyva, ze zkouSené vzorky vyhovuji pozadavk.u Jr%%'aaf' ;r

Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 na mnoZstvi uvolnéncho mklu vyro
prichazejicich do styku s pokoZkou. ?
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6 ZAVER
ZkouSeny vyrobek

Bizuterie kovova — povrchova Gprava
stiibro lesklé + clear, zlato lesklé, ruthenium, stara méd’, stard mosaz, staré stiibro, zinek + Cerny
chromat, rhodium, zlato, paladium

vyrobee: Galvanotechna druZstvo, Zapadni 2, 466 06 Jablonec nad Nisou
ovéreny
podle EN 12472+A1: 2009 ; CSN EN 1811+A1:2008
vyhovuje

pozadavkiim na mnoZstvi uvoln&ného niklu z vyrobki prichaze; icich do styku s pokoZkou
uvedenym v

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych litek (REACH) Priloha XVII, bod 27- Nikl, CAS ¢.7440-
02-0; EINECS ¢&.231-111- 4 a jeho slouceniny

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.

Tento protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu Sklarského ustavu Hradec Kréalové s.r.o.,
reprodukovan jinak, nez cely.



